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Сървис Лаб ЕООД - Направление Изпитване 
 
Офис: Мобилен 

Обхват на лабораторните дейности 

1. Изпитване 

№ по 
ред 

Наименование на 
продукта 

Вид на изпитване/ 
характеристика 

Метод за изпитване 
(№ и дата на позоваване) 

Използвана процедура 
съгласно метода 

Обхват на изпитване съгласно 
изискванията на метода 

1 Асфалтови смеси 1.1. Съдържание на 
разтворимо свързващо 
вещество   

БДС EN 12697-1:2020 Приложение В, клауза В.2.1 от 0,5 % до 10,0 % 

1.2. Разпределение на 
размера на частиците 
(зърнометричен състав) 

БДС EN 12697-2:2025 - от 0 % до 100 % 

1.3. Максимална плътност БДС EN 12697-5:2019 Процедура А от 2,200 Mg/m3 до 2,800 Mg/m3 

1.4. Обемна плътност  БДС EN 12697-6:2020 Процедура А 
Процедура B 
Процедура D 

от 2,000 Mg/m3 до 2,600 Mg/m3 

1.5. Съдържание на въздушни 
пори 

БДС EN 12697-8:2019 - от 0,5 % до 25,0 % 

1.6. Устойчивост БДС EN 12697-34:2020 - от 5,0 kN до 30,0 kN 

1.7. Условна пластичност БДС EN 12697-34:2020 - от 1,0 mm до 10,0 mm 

2 Асфалтови пластове 2.1. Обемна плътност на 
асфалтово пробно тяло 
(ядка) 

БДС EN 12697-6:2020 Процедура А от 2,000 Mg/m3 до 2,600 Mg/m3 

2.2. Условна сравнителна 
плътност  

БДС EN 12697-9:2004* 
 

*„отменен, но не заменен по отношение на 

метода на изпитване” 

Процедура А съгл. БДС EN 
12697-6:2020 

Процедура B съгл. БДС EN 
12697-6:2020 

Процедура D съгл. БДС EN 
12697-6:2020 

от 2,000 Mg/m3 до 2,600 Mg/m3 

2.3. Степен на уплътняване БДС EN 12697-9:2004* 
 

*„отменен, но не заменен по отношение на 
метода на изпитване” 

- от 80,0 % до 100,0 % 

2.4. Дебелина на асфалтов 
пласт 

БДС EN 12697-36:2022 Клауза 6.1 до 300 mm 

3 Битуми 3.1. Пенетрация БДС EN 1426:2025 - от 10 х 0,1 mm до 250 х 0,1 mm 

3.2. Температура на омекване  БДС EN 1427:2015 - от 28,0 0C до 80,0 0C 

 

2. Вземане на проби/извадки 
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Сървис Лаб ЕООД - Направление Изпитване 
 

№ по 
ред 

Наименование на 
продукта 

Метод за вземане на проби/извадки 
(№ и дата на позоваване) 

Използвана процедура съгласно метода 

1 Асфалтови смеси БДС ЕN 12697-27:2017 Клауза 4.1, Клауза 4.3 

 

*Забележка: Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД (мобилен офис) няма предоставена акредитация за обхвата на лабораторните дейности. 
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